Zusatzliche Produkte

Lioftungsjalousie S

Einbruch- und stochersichere Liiftungsjalousie mit starren Lamellen, Montagerahmen und Lamellen aus maschinell gerichteten Blechen

der Stirke 2,0 mm, in VA-korngestrahlter Oberfliche, mit wechselbarem Fliegengitter.
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Reinigungs- und Pflegehinweise fir Edelstahl
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Die Hinweise dienen als Orientierung, Gewihrleistungs- und Schadenersatzanspriiche kénnen hieraus nicht abgeleitet werden.
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1. EinfGhrung

Bekanntlich weisen die nicht rostenden Stdhle — im Ver-
gleich zu den nicht legierten und niedrig legierten Stihlen —
eine deutlich verbesserte Korrosionsbestindigkeit auf. Sie
sind gegen zahlreiche aggressive Medien bestindig und be-
diirfen keines weiteren Oberflichenschutzes.

Ablagerungen an der Oberfliche des Edelstahls kénnen
jedoch die Korrosionsbestindigkeit beeintrichtigen, des-
halb sollten die von Thnen erworbenen Edelstahlprodukte
ein Mindestmaf$ an Reinigung und Pflege erfahren.

2. Korrosionsbestéandigkeit

Die im Werkstoff enthaltenen Legierungsbestandteile
fiihren dazu, dass sich an der Oberfliche eine diinne, nur
wenige Atomlagen dicke Passivschicht bildet. Unter dem
Einfluss von Sauerstoff aus Luft und Wasser bildet sich diese
Passivschicht immer wieder neu. Voraussetzung ist eine
metallisch blanke, von Verunreinigungen freie Oberfliche.

3. Grundreinigung

Eine erste Grundreinigung erfolgt in der Regel nach Bau-
fertigstellung und vor Inbetriebnahme der Produkte durch
den Bauherrn.

Woihrend Transport, Lagerung, Verarbeitung und Montage
werden Edelstahloberflichen hiufig durch eine Kunststoff-
folie wirksam geschiitzt. Diese Schutzfolien sind allerdings
gegen Licht- und UV-Einstrahlung nicht dauerhaft bestin-
dig und lassen sich nach einiger Zeit nur noch miithsam ab-
ziehen. Schwer zu entfernende Folienreste kénnten auf der
Oberfliche verbleiben. Es ist daher zu empfehlen, Folien zu
entfernen, sobald sie nicht mehr fiir den Schutz auf der Bau-
stelle bendtigt werden, spitestens jedoch einige Wochen
nach Anlieferung des Produktes. Dabei ist stets von oben
nach unten vorzugehen. Um Anhaftungen, die eine Passi-
vierung des Materials verhindern wiirden, zu vermeiden,

sollten Klebereste der Folie mit warmem Wasser und einem
leichten Spitilmittel entfernt werden.

Kalk- und Mortelspritzer konnen mit verdiinnter Phos-
phorsiure entfernt werden. Anschliefend ist mit klarem
Wasser reichlich zu spiilen. Durch Verwendung von ent-
mineralisiertem Wasser lasst sich zusitzlich der Bildung
von Kalkflecken entgegenwirken.

Verschiedene Hersteller von Pflegemitteln bieten fiir diesen
Zweck besondere Produkte an. Auf keinen Fall darf Zement-
schleierentferner fiir Kacheln oder verdiinnte Salzsdure an-
gewandt werden. Sollten sie einmal versehentlich auf die
Edelstahloberfliche gelangt sein, missen sie umgehend mit
reichlich klarem Wasser entfernt werden.

Andere Bauausfithrende, z. B. Fliesenleger, sind sich nicht
immer der Schiden bewusst, die Kalkschleierentferner und
verdiinnte Salzsaure auf Edelstahl verursachen.

Eisenpartikel von Werkzeugen, Gertisten und Transport-
mitteln missen umgehend entfernt werden. Schleifstaub,
Spane und Schweif3spritzer, die von Arbeiten mit Baustahl
im Umfeld der Edelstahlarbeiten herrithren, rosten be-
schleunigt, wenn sie sich auf Edelstahl ablagern. Sie kénnen
die Passivschicht des nicht rostenden Stahls lokal durchbre-
chen und dort zu punktf6rmigen Korrosionserscheinungen
fihren.

Werden diese Verunreinigungen rechtzeitig erkannt, lassen
sie sich mit haushaltstiblichen (ferritfreien) Reinigungs-
schwimmen oder speziellen Reinigern entfernen. Ein an-
schlieflendes Spiilen mit viel klarem Wasser reinigt die
Oberflicheund gibtdem MaterialdieM6glichkeit, die Passiv-
schicht wieder aufzubauen.
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Hat bereits ein Korrosionsangriff eingesetzt, ist eine mecha-
nische Oberflichenbehandlung oder (bevorzugt) eine Beizbe-
handlung unumginglich. Beizen sind auch als Pasten fiir die
lokale Anwendung erhiltlich. Bei ihrer Anwendung sind die
Umweltschutzbestimmungen sowie die Hinweise des Her-
stellers zum Arbeitsschutz zu beachten. Darauf spezialisierte
Unternehmen fithren solche Arbeiten auch im Lohn vor Ort
aus.

Die Beizbehandlung stellt die urspriingliche Korrosionsbe-
standigkeit von Edelstahl vollstindig wieder her. Allerdings
kann es zu optischen Verinderungen der Oberfliche kom-
men, sodass die Oberfliche ggf. durch Schleifen und Polieren
nachbearbeitet werden muss. Es ist daher zu empfehlen, Ver-
unreinigungen mit Fremdeisen von vornherein zu verhindern,
z. B. durch Schutzfolien oder durch Ausfithrung der Edelstahl-
arbeiten nach Abschluss aller Baustahlarbeiten.

4. Unterhaltsreinigung

Bei AufSenanwendungen reicht im Allgemeinen die
Reinigungswirkung des Regens aus, um schadliche Ab-
lagerungen zu vermeiden. Bei Flichen, die nicht vom Regen
erreicht werden, sollte durch Reinigung sichergestellt
werden, dass es nicht zu Ablagerungen von Luftverschmut-
zungen kommt. Wichtig ist die Reinigung vor allem in
Kiisten- und Industrieatmosphire, wo es zur Aufkonzentrati-
on von Chloriden und Schwefeldioxid (hierzu gehéren auch
die Unterseiten von waagerechten Profilen) kommen kann, fiir
die die gewidhlte Stahlsorte nicht ausgelegt ist.

Bei Anwendungen im Innenbereich geht es insbesondere
um die Vermeidung und Entfernung von Fingerspuren. Edel-
stahl gibt es in einer grofden Bandbreite von Oberflichen,
von denen einige speziell fir den Einsatz in publikums-
beanspruchten Bereichen vorgesehen sind. Bereits bei der
Planung lassen sich also durch Wahl einer geeigneten Oberfli-
che die spiteren Reinigungskosten minimieren.

Bei den beliebten gebiirsteten und geschliffenen Oberflichen
stellen Fingerspuren ein Anfangsphinomen dar. Nach
einigen Reinigungsdurchgingen nimmt deren Sichtbarkeit
deutlich ab.

5. Reinigungsmittel

Zur Entfernung von Fingerspuren ist eine Spilmittel-
16sung in der Regel ausreichend. Einige Reinigungshersteller
bieten Spezialprodukte an, bei denen die Reinigungs-
wirkung durch eine Pflegekomponente erginzt wird.
Derartige Mittel entfernen Fingerabdriicke vollstindig und
hinterlassen einen feinen Film, der den behandelten Oberfla-
chen eine gleichmiflige Erscheinung gibt. Nach dem Auftra-
gen sollte mit einem trockenen Tuch nachpoliert werden.
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Blank gegliihte und spiegelpolierte Oberflichen lassen
sich mit chloridfreien Glasreinigern behandeln.

Fir hartnickigere Verschmutzungen bietet sich haus-
haltstibliche Reinigungsmilch an, die auch Kalkspuren und
leichte Verfirbungen abtrigt. Nach dem Reinigen wird die
Oberfliche mitklarem Wasserabgespiilt. Ein abschliefSendes
Abwaschen mit entmineralisiertem Wasser (wie es z. B. fiir
Dampfbiigeleisen verwendet wird und in Supermarkten er-
hiltlich ist) verhindert das Entstehen von Kalkspuren beim
Auftrocknen. AnschliefSend wird die Oberfliche trockenge-
rieben. Scheuerpulver sind ungeeignet, da sie die Oberfliche
verkratzen.

Starke Olige und fettige Verschmutzungen lassen sich
mit alkoholischen Reinigungs- und Lésemitteln entfernen,
z. B. Spiritus, Isopropylalkohol oder Aceton, die fiir Edel-
stahl unbedenklich sind. Dabei ist darauf zu achten, dass die
angel6sten Verschmutzungen nicht durch den Reinigungs-
prozess grofdflichig auf der Oberfliche verteilt werden.
Die Reinigung muss daher wiederholt mit frischen Tiichern
erfolgen, bis simtliche Spuren entfernt sind.

Gegen Farbspuren und Graffiti gibt es spezielle alkalische
und l6semittelbasierte Reiniger. Messer und Schaber sind zu
vermeiden, da sie die Metalloberfliche verkratzen.

Starkvernachlissigte Oberflichenkonnenauch mitPolituren
behandelt werden, wie sie beispielsweise fiir die Chrom-
pflege an Autos tiblich sind. Gegebenenfalls kommen auch
Polierschleifpasten fiir die Aufarbeitung gealterter Auto-
lacke in Betracht, allerdings ist hierbei Vorsicht geboten, da
sie auf Edelstahl Schleifspuren hinterlassen kénnen.

Eine weitere Alternative sind spezielle phosphorsiurehaltige
Edelstahlreiniger, wie sie oben fiir die Entfernung von
Fremdeisen-Kontamination empfohlen wurden. Mit diesen
Mitteln sollte jeweils das gesamte Bauteil bearbeitet werden,
um Fleckenbildung zu vermeiden.

Auf jeden Fall sind beim Reinigen die Hinweise und Vor-
schriften zum Arbeits- und Umweltschutz zu beachten.

Reinigungsmittel, die nicht fiir Edelstahl geeignet

sind:

» chloridhaltige, insbesondere salzsiurehaltige Produkte

= Bleichmittel (bei versehentlichem Gebrauch oder Ver-
schiitten auf Edelstahl grindlich mit klarem Wasser
abspiilen)

= Silberputzmittel
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6. Reinigungsutensilien

Ein feuchtes Tuch oder Lederistin der Regel ausreichend,
um Fingerspuren zu entfernen.

Fir hartnickigere Verschmutzungen werden haushalts-
ubliche (eisenfreie) Reinigungsschwimme verwandt.
Auf keinen Fall dirfen eisenhaltige Scheuerschwimme,
Stahlwolle oder Stahlbiirsten eingesetzt werden, da sie
rostende Fremdeisenpartikel an die Edelstahloberfliche
abgeben.

Fir die Reinigung mustergewalzter Oberflichen eignen sich
weiche Nylonbiirsten. Stahlbiirsten (insbesondere solche
aus Kohlenstoffstahl) sind schidlich.

Bei gebtirsteten und geschliffenen Oberflichen (2G, 2], 2K
nach DIN 10088/3) sollte immer in Richtung des Schliffs
gewischt werden, und nicht quer dazu.

Bei Reinigung mit Wasser sollten die Oberflichen — speziell
in Regionen mit hartem Wasser — anschlief3end trocken-
gewischt werden, um die Bildung von Kalkspuren zu ver-
meiden. Durch entmineralisiertes Wasser ldsst sich dieses
Problem vermeiden.

Um Fremdeisen-Verunreinigungen zu verhindern, diirfen
keine Reinigungsutensilien eingesetzt werden, die zuvor
bereits fir ,normalen“ Stahl benutzt worden sind.
Es wird empfohlen, fiir Edelstahloberflichen separate
Reinigungsutensilien bereitzuhalten.

7. Reinigungsintervalle

Die Reinigungsintervalle fiir Edelstahl bei Innenanwendun-
gen unterscheiden sich nicht grundsitzlich von denen fiir

L

andere Oberflichen. Um den Arbeits- und Kostenaufwand
so gering wie moglich zu halten, sollte die Reinigung in
jedem Fall erfolgen, bevor sich grébere Verschmutzungen
angesammelt haben.

Im Auflenbereich kann Edelstahl einer Reihe von korrosi-
ven Belastungen ausgesetzt sein, z. B.:

= Kiistenatmosphire

= Industrieabgase

= tausalzhaltiges Spritzwasser

s Luftverschmutzungen und Verkehrsabgase

Diese Faktoren konnen auf Dauer zu Verfirbungen fiithren.
Phosphorsiurehaltige Reiniger entfernen solche Verfirbun-
gen zuverlissig.

Als Anhaltswert hat sich bewihrt, bei besonders hohen
optischen Anforderungen oder unter korrosiven Umge-
bungsbedingungen die Edelstahloberflichen im gleichen
Rhythmuszureinigen, wie die Glasoberflichen. Unterhalts-
reinigungen sollten bei schwicher belasteter Umgebung
in Abstidnden von einigen Jahren, bei stirkerer Belastung,
besonders in iiberdachten Bereichen, die nicht vom Regen
erreicht werden, in Abstinden von einigen Monaten durch-
gefiihrt werden.

8. Quelle

Merkblatt 965 — Reinigung und Pflege von Edelstahl-Rost-
frei im Bauwesen

(Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, Internet 2009)

Wiedemann GmbH | Tel. +49 4841 7780 | Fax +49 4841 1687 | www.wiedemann-echnik.de



Begriffsbestimmungen

Maverlichte (Breite / Hohe):

Tatsachlich vorhandenes Rohbaumaf3

Lichtmaf}, Durchgangslichte,
lichtes Durchgangsmaf3, Stockmaf:

Lichtes Maf bei geoffneter Tiir nach fertiger Montage

Griffbeschlag:
Handhabe zum Offnen und Schlieflen der Tiir

Wechselgarnitur:

Griffbeschlag mit einseitigem Knauf, einseitigem Driicker

Driickergarnitur:

Griffbeschlag mit beidseitigem Driicker

Schloss mit Wechselfunktion:

Die Falle lasst sich mittels Schliissel iiber den Profil-
zylinder zuriickziehen

Schloss mit Panikfunktion ,,D”:

Tdr ist im verriegelten Zustand von innen immer zu 6ffnen,
Offnung der nicht abgeschlossenen Tiir von auf3en iiber Drii-
cker méglich, Griffbeschlag: Driickergarnitur

Schloss mit Panikfunktion ,,E”:

Tdr ist im verriegelten Zustand von innen immer zu
6ffnen, Offnung der Tiir von auf3en nur mit Schliissel moglich,
Griffbeschlag: Knauf / Driicker

Magnetkontaki:

Verdeckt eingebauter, von aufden nicht sichtbarer Kontakt, der
den Offnungszustand der Tiir anzeigt: Tiir auf / Tiir zu

L

Riegelkontakt:

Verdeckt eingebauter, von auf3en nicht sichtbarer
Kontakt, der den SchliefSzustand der Tiir anzeigt:
Tiir abgeschlossen / Tiir nicht abgeschlossen

Maulweite der Umfasszarge (MW):
Maf3 der zu umschlief3enden Wandtiefe

Zargenumbug, Zargenspiegeliberstand:

Riicksprung des Zargenspiegels
(zum Anputzen, Anfliesen etc.)

Fertige Zargentiefe, Gesamtzargentiefe:

Maf3 der Maulweite zuziiglich 2 x Zargenspiegeliiberstand

Laibung:

Schnittfliche des Tiirausschnitts in der Wand

Schwelle mit Antritt:

Werksseitig eingebautes Profil zum unteren Tiirabschluss,
im eingebauten Zustand ist eine Stufe vorhanden; der Luft-
spalt unter dem Tiirblatt ist geschlossen; vorzugsweise fiir
Tiiren, die dem Personenverkehr vorbehalten sind, nicht
fiir Ttiren in Flucht- und Rettungswegen geeignet

Schwelle ohne Antritt:

Werksseitig eingebautes Profil zum unteren Tiiren-
abschluss, im eingebauten Zustand ist keine Stufe
vorhanden, die Schwelle schlief3t mit OKFFB ab;
die Zarge hat einen Bodeneinstand von in der Regel
25,0 mm; der Luftspalt unter der Tiir ist offen
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